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1 Vorbemerkung 

Das vorliegende Dokument reguliert die einheitliche Vorgehensweise im Rahmen der eco-INSTITUT-Label-

Zertifizierung bei der Untersuchung von bestimmten Stoffen, die in Bauprodukten, Möbeln und anderen 

Innenraumprodukten enthalten sein können. Die Analysen erfolgen im Laboratorium der eco-INSTITUT Germany 

GmbH bzw. in anerkannten Prüflaboratorien. Die Laboratorien sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 

akkreditiert. 

Die Vorgaben zur Probenahme sind der Probenahmeanleitung zu entnehmen. 

2 Analytik 

2.1 Adsorbierbare halogenorganische Verbindungen (AOX) 

DIN EN ISO 9562:2005-2 i.A. 

2.2 Extrahierbare halogenorganische Verbindungen (EOX) 

DIN 38414-17 i.A. 

2.3 Weichmacher: Phthalate, Therephthalate & DINCH (Ersatzweichmacher) 

DIN EN ISO 16181-1:2021-07 i.A. bzw. DIN EN ISO 14389:2023-01 i.A.*  

2.4 Organozinnverbindungen 

DIN EN ISO 17353:2005-11 i.A. bzw. DIN EN ISO 22744-1:2020-09 

2.5 Schwermetalle (Eluat/Textilien) 

DIN EN 16711-2:2016-02 (Probenvorbereitung: saure Schweißlösung), DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (Analyse) 

2.6 Schwermetalle (Totalaufschluss) 

DIN EN 16711-1:2016-02 i.A. (Probenvorbereitung: Mikrowellendruckaufschluss), DIN EN 17294-2:2024-12 i.A. 
(Analyse) 
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2.7 Schwermetalle (Eluat/Bauprodukte) 

DIN EN 12457-4:2003-01 i.A. (Probenvorbereitung: Charakterisierung von Abfällen), DIN EN 17294-2:2024-12 i.A. 
(Analyse) 

2.8 Pestizide/Biozide 

2.8.1 Pestizide/Biozide inklusive Pyrethroide 

BVL L 00.00-34:2010-09 i.A. bzw. BVL L 00.00-115:2018-10 i.A.* 

2.8.2 Orthophenylphenol 

DIN EN 17134-2:2023-09 i.A. bzw. EN ISO 17070:2015-05 i.A.* 

2.8.3 Chlorphenole 

DIN EN 17134-2:2023-09 i.A. bzw. EN ISO 17070:2015-05 i.A.* 

2.8.4 Triclosan 

DIN EN 17134-1:2024-07 i.A. bzw. DIN EN 17134-2:2023-09 i.A.* 

2.9 Formaldehyd 

DIN EN ISO 14184-1:2011-12 

2.10 Amine (Azofarbstoffe) 

DIN EN ISO 14362-1:2017-05, DIN EN ISO 14362-3:2017-05 

2.11 Dispersionsfarbstoffe (allergisierende Farbstoffe) 

DIN 54231:2022-09 

2.12 Chlororganische Carrier 

DIN EN 17137:2025-01 

2.13 pH-Wert 

DIN EN ISO 3071:2020-05 

2.14 Alkylphenole/Ethoxylate 

DIN EN ISO 18254-1:2016-09 i.A. bzw. DIN EN ISO 21084:2019-06 i.A.* 

2.15 Bromierte und phosphororganische Flammschutzmittel 

DIN EN ISO 17881-1:2016-09 
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2.16 Isothiazolinone 

DIN EN ISO 7012-3:2025-09* 

2.17 Anilin 

DIN EN ISO 14362-1:2017-05 

2.18 Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

AfPS GS 2019:01, Erweiterung um Acenaphthylen, Acenaphthen und Fluoren 

2.19 Naturlatexanteil 

IR/ATR 

2.20 Füllstoffanteil 

Thermogravimetrie 

3 Anmerkungen 

i.A. (in Anlehnung) bedeutet, dass das Analyseprinzip angewendet wird; allerdings erfolgt aufgrund der anderen 

Matrix ggf. eine alternative Aufarbeitung. 

* Gleichwertige Prüfmethoden sind zulässig. 

 

 


